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WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH - zatacznik nr 6.1.
otwdr B7 — gtebokos¢ 1,0 m p.p.t. — piasek gliniasty

Nr otworu, il il Masa Wilgotnos¢
tebokos¢ pobrania DD oy naczynka naturalna
£ osad wilgotny osad suchy
B7 gt. 1,0 mp.p.t. 480,00 g 448,23 g 183,39 ¢ 12.00%
Nr otworu, il il Masa Granica
tebokos¢ pobrania LI oy naczynka plastycznosci
gre osad wilgotny osad suchy
B7 gt. 1,0 mp.p.t. 53,76 g 52,73 g 42,87 g 10.45%
Nr otworu, il il Masa Granica
tebokos¢ pobrania LI oy naczynka plynnosci
gre osad wilgotny osad suchy
B7 gt. 1,0 mp.p.t. 96,93 g 87,51 ¢g 3825¢g 19.12%
Nr otworu, Stopien plastycznosci | Wskaznik plastycznosci Stan
glebokos¢ pobrania 1, I, gruntu
B7 gt. 1,0 mp.p.t. 0,20 8,67% twardoplastyczny

Badania przeprowadzono zgodnie z polskg normg PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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